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PredloZend disertacni prace je vénovana nanostrukturovanym, kompozitnim povrchiim, které jsou
pfipraveny na bazi kovovych nanocastic zanofenych do matrice plazmového polymeru. Autor prace
predklada komplexni studii, ve které se vénuje studiu rlstu nanocastic, depozici plazmovych polymer(
a zabyva se moZnostmi vyuZit pfipravené nanokompozity pro bio-medicinské aplikace. Tento aplikacéni
potencidl je zohlednén pfipravou antibakteridlnich vrstev a nesmacivych, antiadheznich povrch(. Prace
je experimentdlniho charakteru a jeji hlavni pfinos spociva v systematickém vyzkumu pfipravy
nanokompozitnich vrstev, jejich peclivé analyze a provérovani vlastnosti/schopnosti reagovat
s biologickymi systémy na bunécné urovni. Pfiprava bio-funkcnich vrstev je v soucasné dobé zajimavou
oblasti vyzkumu na celosvétové Urovni a je bezesporu pozitivni, Ze predloZena prace s timto tématem
Uzce interferuje. Z tohoto dlvodu, praci shledavam aktudlni a prinosnou pro Sirokou komunitu
v oblasti tenkych vrstev a pokrocilych materidl(. Mimoto mUze prace obohatit i védecké skupiny uzeji
zamérené na rlst nanocastic v plynné fazi, pfipravu polymernich nanostruktur nebo antibakterialni
povrchy.

Praci, sepsanou v monografickém stylu, shleddvdm na vysoké odborné urovni. Celkovy rozsah je
priblizné 80 stran kvalitniho, kultivovaného, anglického textu. Prvnich tficet stran je faktografického
charakteru a zahrnuje teoreticky Uvod, popis experimentu a popis jednotlivych diagnostickym metod
vyuzivanych napfi¢ celou praci. Teoreticky Uvod je resSerSni povahy a cituje témér sto referencnich
praci. Teoretickd kapitola ma rozsah deseti stran a domnivam se, Ze by si zaslouzila vice pozornosti.
Velmi zevrubné lze shrnout, Ze se autor na sedmi strandch zabyva problematikou plazmovych
polymer(, dvé strany popisuji jejich pfipadné antibakteridini Gc¢inky a jedna strana je vénovdna
nanocdsticim. Pfitom kovové nanocastice, zkoumani a popis jejich rlstu predstavuji stéZejni ¢ast prace
a vlastniho prinosu autora. Na druhou stranu popis diagnostickych a experimentdlnich metod ma vice
nez dvojnasobny rozsah; osobné bych pfivital vétsi dlraz na hlubsi resersi, kterd by reflektovala
skutecné téma prdce, neZ jeho nazev.

Druha ¢3ast prace o rozsahu cca 40 stran je vénovana vyzkumu a predstavuje vlastni pfinos autora. Tuto
Cast povaZuji za mimoradné kvalitni a prinosnou. Rozsah vlastni experimentdlni prace je velky a
evidentné musel presahovat data prezentovand v disertacni praci. Jednotlivd méreni jsou peclivé
zpracovana, prezentovana a diskutovana. Dale je evidentni, Ze prace je originalni a obsahuje vysledky
dosaZzené béhem studia. Ziskané vysledky byly publikovany v prestiznich impaktovanych zahranicnich
Casopisech, doktorand uvadi celkem 17 plvodnich ¢lankd, na kterych se podilel. Z toho Ctyfi ¢lanky
jsou prvoautorské, na zbylych 13ti je uveden jako spoluautor. Povazuji za dlezité zminit, Ze nékteré
mimoradné zdafilé a zdsadni prace jsou publikované v prestiznich ¢asopisech jako Nanoscale, Beilstein
Journal of Nanotechnology, Applied Surface Science a dalsi. Tyto ¢lanky pred svym zvefejnénim prosly
naro¢nym recenznim fizenim. Z tohoto dlivodu necitim potiebu se ke kvalité dosazenych vysledk( a
jejich spravnosti vyjadfovat v tomto posudku. Mimoto se student zicastnil mezinarodnich konferenci,
kde byly vysledky rovnéz prezentovany; celkem se jedna o 13 prispévkd, z nichZ je autor této prace
vesmés vzdy uvadén na prvnim misté v autorském kolektivu prispévku. Uvedeny pocet praci povazuji
za nadpriimérny a tedy za zcela dostatecny.



Osobné za nejzdafrilejsi povazuji vyzkum zaméreny na rlist nanocastic v plynné fazi agregacnich zdroju.
Podle mych znalosti se jedna o jedny z prvnich praci, které se dlsledné vénuji studiu formace klastr,
coz bylo mozné diky experimentlm na synchrotronu a méreni nanocastic pomoci SAXS (small angle
X-ray scattering). Bylo prokazano, ze k ristu nanocdstic dochazi v bezprostfedni blizkosti katody
magnetronu, pricemz jejich velikost se méni v objemu klastrového zdroje. Timto v zadném pfipadé
nechci bagatelizovat zbyvajici ¢asti vyzkumu prezentované v préci. Depozice nanostrukturovanych
kompozitld, jejich diagnostika pomoci pokrocilych metod UV-Vis, XPS a fluorescencnich
spektroskopickych metod pfinasi zajimavé vysledky. Zde bych vyslovné poukazal na zajimavé vysledky
dynamického studia teplotnich ptechodd v plazmovych polymerech urcovanych z kalorimetrickych
méfeni.

Celd prace ma dobrou logickou strukturu, ktera usti v monoliticky, ¢tivy celek. Prace je na odpovidajici
formalni Urovni, psana dobrou angli¢tinou, s dobre Citelnymi obrdzky a grafy. Pfesto lze v praci najit
drobné nedostatky. Veskeré reference jsou vidy uvadény mimo véty, tj. az za vétnou teckou. (Byva
zvykem, Ze reference jsou soucasti véty.) Pfi podrobném cteni a s jistou davkou dlslednosti, je mozné
zaznamenat dalsi drobné nedostatky: preklepy, psani fyzikalni veli¢in a indext (fezy pisma), nevhodné
zalamovani konc( radkd (odtrzeni jednotek od ¢iselné hodnoty) apod. S ohledem na vécnou a fyzikalni
kvalitu prace, se nad tyto nedostatky dovede ¢tendf jisté povznést, avsak jsou zbytec¢né. Na tomto
misté bych také zminil své drobné vyhrady k zdvéru (Conclusion) celé prace. Jeho formu, shrnuti
vysledk( do jednotlivych bodd (odstavc(), nepovazuji za $tastnou. Takto odborné kvalitni prace by si,
podle mého nazoru, zaslouZila obsirnéjsi a komplexnéjsi syntézu zasadnich vysledk(. Na druhou stranu
vyzdvihuji peclivost, pfi zpracovani vysledkd, jejich prezentaci a odbornou diskusi, kdy se autor vyhyba
vagnim popisiim a i v pfipadé, kdy vysledky nejsou zcela jednoznacné, se snazi vystavit na jejich zakladé
hypotézu a tuto zdlvodnit.

| pres nékteré drobné vyhrady se nikterak neméni mdj nazor, Ze autor predlozil po odborné a védecké
strdnce mimoradné kvalitni pojedndni s origindlnimi a pro technologickou praxi zajimavymi vysledky.
Jednoznacné prokdazal dobrou orientaci a erudici v dané problematice. V predloZené disertacni praci
prokdzal schopnost komplexniho pohledu na feSenou problematiku, prokazal schopnost samostatné
védecké prace a schopnost vysledky kriticky hodnotit a formulovat odpovidajici zaveéry.

Z téchto davodu, bez pochybnosti ¢i vyhrad, jednoznaéné doporucuji pfedlozenou praci pfijmout
k obhajobé a v pripadé jejiho uspésného slozeni udélit titul Ph.D.

Do diskuse navrhuji nékolik témat, inspirovanych predloZenou praci:

a) Rozsah experimentdlni ¢innosti a analyzy vysledk( je Siroky. Mohl by autor specifikovat svUj
vlastni ptinos a detailnéji specifikovat rozsah své ¢innosti?

b) Vramci diskuse bych pozadal o detailnéjsi predstaveni SHS (specific heat spectroscopy) a
méreni pomoci kalorimetrického sensoru, objasnéni fyzikalniho vyznamu rovnice 1 a ziskanych
vysledkd; viz Fig. 35-37 a jejich fyzikaIni interpretace.

c) Vpraci jsou prezentovany vysledky simulace proudéni plynu v okoli magnetronu a drzaku
vzorkd, viz Fig.24. Jak byly provedeny simulace, v jakém prostfedi a na zakladé jakych vstupnich
parametrd?

d) VFig.7 jsou ukdzany rozptylové kfivky SAXS. V nasledujici diskusi Fig.16 a dale jsou pak uZz
prezentovany vysledky (rozméry) nanocastic. Jak byly tyto uréeny ze SAXS méreni.

e) Na strané 55 jsou uvedeny toky Castic na substrat (particle flux). Maji tyto toky spravnou
jednotku? Jak dlouhy byl depozi¢ni ¢as nanocastic?
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