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Obsáhlá bakalářská práce zpracovaná v anglickém jazyce popisuje charakterizaci kovových 

materiálů pomocí měření mikrotvrdosti a zejména prostřednictvím pozitronové anihilační 

spektroskopie (PAS). Studované materiály na bázi mědi a niklu byly připraveny studeným 

naprašováním a torzí za vysokého tlaku (HPT). Autor přehledně popisuje metodu výroby 

materiálů (studené naprašování a HPT), dvě použité charakterizační metody a také uvádí přehled 

defektů krystalové mříže detekovatelných pomocí PAS. Autor dále popisuje teoretické modely 

následně využité pro vyhodnocení měření PAS.  



V rámci výsledků uvádí autor vlastní experimentální výsledky a výsledky přejaté od vedoucího 

práce. Poměrně velký podíl přejatých výsledků, navíc výsledků z roku 2002, je výraznou slabinou 

práce. Autor však poctivě uvádí reference, z nichž výsledky přejal a všechny prezentované 

výsledky pečlivě diskutuje. ¨ 

V diskusi autor uvádí teoretickou mikrotvrdost čisté mědi a niklu (ref. [26]). Toto srovnání 

nevnímám jako korektní, protože mikrotvrdost čistých prvků významně závisí na jejich čistotě. 

Čistota zkoumaných materiálů však není uvedena (a pravděpodobně je významně horší). 

Korektnější je srovnání zcela vyžíhaným materiálem. Není také zřejmé, z čeho autor dovozuje, že 

při žíhání došlo k rekrystalizaci (byť je to nanejvýš pravděpodobné) – mohlo také dojít jen ke 

zotavení materiálu. V druhé části diskuse autor srovnává velikost zrna HPT vzorků s velikostí 

částic prášku využitých pro studené neprašování. Velikost částice prášku však nemusí odpovídat 

velikosti zrna ve výsledném materiálu. V této souvislosti doporučuji striktně oddělovat pojmy 

„grain size“ a „powder particle size“.  

Celkově je diskuse srozumitelná, velmi dobře strukturovaná a kvalitně vysvětluje dosažené 

výsledky. Výsledky jen omezeně srovnává s výsledky jiných autorů, což ale v případě bakalářské 

práce nelze označit za významnější slabinu.  

Závěrečné shrnutí je strukturované a dobře vystihuje hlavní závěry práce. Autor by se však měl 

vyvarovat zmiňování některých pojmů (Hall-Petch strengthening) poprvé (a naposledy) až 

v samém závěru práce. Nelze také přehlédnout nejednotný styl citací.  

Shrnutí: Předkládaná bakalářská práce je řešena na vynikající vědecké úrovni. Řešitel 

prokázal svoji schopnost samostatně používat metodu měření mikrotvrdosti a vyhodnotit 

výsledky měření pomocí PAS. Autor předložil velmi dobře graficky zpracovanou práci 

v anglickém jazyce s minimem chyb (nenašel jsem jediný překlep) a zcela naplnil požadavky 

kladené na tento typ práce. Práci doporučuji, v případě úspěšné obhajoby, hodnotit stupněm 

výborně.  

Bakalářská práce je dobrým výchozím bodem pro práci diplomovou, v níž se může autor věnovat 

další charakterizaci materiálů připravených studeným naprašováním např. pomocí 

mikroskopických technik, nebo rozvíjet své kompetence při charakterizaci materiálů pomocí PAS.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) Autor by mohl vysvětlit, jak přesně byly připraveny vzorky studeným naprašováním (cold-

spray) konkrétně pro jeho práci.  

2) Autor by mohl velmi stručně vysvětlit rozdíl mezi zotavením a rekrystalizací a vysvětlit, 

zda lze tyto procesy odlišit při měření PAS.  

3) Autor by mohl nastínit hypotézy, který by vysvětlovaly vztah mezi dobou života pozitronů 

a Curieovým bodem. 

 

Práci  

X doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

X výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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