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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předložená diplomová práce pojednává o fyzikálních vlastnostech dopovaných a nedopovaných 
vrstev Tb3Fe5O12 připravených pulsní laserovou depozicí. Jako metoda studia byla použita optická 
a magneto-optická (MO) elipsometrie. V teoretické části autor stručně a jasně představil všechna 
témata (Polarized light, Interaction of light and matter, Magnetism), která jsou podstatná pro 
následnou kvalitní diskusi experimentálních dat. Použité experimentální techniky včetně metody 
depozice vrstev jsou srozumitelně prezentovány stejně tak jako kapitola shrnující strukturní a 
magnetické vlastnosti ferrimagnetických granátů. Kladně hodnotím aplikačně motivovaný úvod 
práce zacílený na vývoj vhodných magneto-optických materiálů pro optické izolátory integrované 
v monolitických čipech. Výběr a rozsah referencí je adekvátní a pokrývá jak klasické práce, tak 
práce recentní úzce se vážící ke studované problematice. Struktura a kvalita zpracování práce (jak 
formální, tak obsahová) naznačuje, že se autor v dané problematice velmi dobře zorientoval. Práce 
je napsána v anglickém jazyce čtivou a srozumitelnou formou.  
 
Přes výše uvedené klady bych zmínil několik poznámek k možnému formálnímu vylepšení textu: 

1) Je vhodné sjednotit konvenci pro popis rovinné monochromatické vlny, tedy výběr 
znaménka před imaginární jednotkou v exponentu (viz rovnice na straně 6, 7, 8 a 21). 

2) Tauc-Lorenzova parametrizace elektrické permitivity na str. 21 by měla být označena ε1, 
veličina ε2 reprezentuje MO konstanty. 

3) Na str. 20 nemá význam rozepisovat reflexní a transmisní koeficienty s číselnými indexy, 
protože nejsou v práci zadefinované. 

4) Muellerova matice se píše bez ü (strana 32). 
5) V pohybové rovnici Lorenzova modelu ke neoznačuje elastickou sílu (strana 21). 

 
V experimentální části práce přináší originální výsledky určených optických a MO konstant 
nedopovaných, a dále pak Bi a Ce dopovaných vrstev Tb3Fe5O12. Obdržená spektra jsou odborně 
diskutována ve smyslu identifikace elektronových přechodů uplatňujících se v dané spektrální 
oblasti NIR-VIS-UV. Současně je posouzen i aplikační potenciál těchto výsledků. Velmi zajímavá 
je také poslední část práce vážící se k interpretaci MO hysterezních křivek s původní ambicí 
rozlišit MO příspěvky jednotlivých magnetických podmřížek ferrimagnetických granátů. 
Naznačená přítomnost magnetické anizotropie vrstev měnící se napříč vrstvou však nedovolila 
toto rozlišení určit. Závěrem byla doporučena alternativní longitudinální MO konfigurace, která 
by, oproti použité polární konfiguraci, mohla daný úkol splnit.  
 
Diskuse dosažených výsledků je na vysoké úrovni. Mám jen pár níže zmíněných poznámek: 

1) V tabulce parametrů jednotlivých TL oscilátorů na str. 40 by se měl objevit i parametr Eg, 
nebo byl nastaven shodně pro všechny oscilátory? 

2) Bylo by vhodné vynést spektrální závislost penetrační hloubky světla pro vybranou vrstvu, 
neboť se toto často diskutuje v textu ve smyslu uplatnění propagačních a povrchových MO 
příspěvků ve spektrech. 

3) Přesnost určení tlouštěk vrstev elipsometrií udané na setiny nanometrů se mi zdá nereálné. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1) Byla elipsometrická měření realizována také na vzorcích s leštěným spodním rozhraní 
substrátu GGG? Jestliže ano, projevil se odraz na spodním rozhraní substrátu podobně jako 
na zaznamenaných MO spektrech (viz Figure 6.8 a 6.9)? 

2) Na obrázku 6.6 je vynesen komplexní Faradayův jev substrátu GGG. Jsou spektra 
Faradayovy rotace a elipticity Kramers-Kronigovsky sdružená?  

3) Jaký vztah mají úhly α a δ zavedené na straně 7 s elipsometrickými parametry Ψ a Δ 
zavedenými na straně 32? 

4) Myslíte si, že by pro rozlišení MO příspěvků jednotlivých magnetických podmřížek 
ferimagnetických granátů bylo možné uplatnit rozdílné teplotní závislosti jejich 
magnetizací, jak je naznačeno na Fig. 3.4?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
x doporučuji  
q nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
x výborně   q velmi dobře   q dobře   q neprospěl/a 
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