Abstrakt

V poslednich dekadéach pfinasi farmaceuticky priamysl na trh stale vySsi pocet inovativnich
ucinnych latek ze skupiny BCS II a IV. Tyto latky se mimo jiné vyznacuji velmi nizkou
rozpustnosti ve vode¢. Aby se tyto latky daly efektivné pouzivat k 1é¢bé pacienti, je nutné zvysit
jejich rozpustnost a navodit tim dostate¢nou plazmatickou koncentraci. Jednim ze zptsobi, jak
toho dosahnout, je upravit velikost krystalli G¢inné latky na Groven mikro- a nanocastic.
Upravou velikosti ¢astic Ize modifikovat specificky povrch a tim ovlivnit rozpustnost i celkovy

disoluc¢ni profil 1éciva.

Predlozend disertacni prace je rozdélena do tii Casti; prvni Cast se zabyva pfipravou
nanosuspenze malo rozpustného proléciva pomoci nanomleti a naslednym transferem procesu

ze vsadkového do prito¢ného perlového mlyna se soucasnym zvétSovanim mertitka (scale-up).

Druha c¢ast se zabyva popisem nezadouciho, le¢ zajimavého jevu — tvorby tzv. Pickeringovy
peny, ktera vznikd béhem mleciho procesu v prutokovém perlovém mlyné. Prace vysvétluje

mechanismus vzniku Pickeringovy pény a navrhuje zptisob, jak tvorbé pény predchazet.

Tteti cast pojednava o pripravé nanosuspenze malo rozpustného 1éciva a jeho formulaci do
pevné lékové formy. Je popsana kombinace procesu mokrého nanomleti a naslednym
sprejovym susSenim piipravené¢ nanosuspenze. Vysledné formulace byly charakterizovany

z pohledu disoluc¢nich profila a zachovani schopnosti redispergace do pivodni velikosti ¢astic.

V zavéru pak prace shrnuje dosazené poznatky a identifikuje sméry dal§iho vyzkumu a vyvoje.



