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NMR spektra 

 

 

 

Obrázek 1 1H NMR spektrum polymeru 1v toluenu-d8 měřené při 100 °C. 



 

Obrázek 2 1H NMR spektrum polymeru 2 v toluenu-d8 měřené při 100 °C. 

 

Obrázek 3 1H NMR spektrum polymeru 3 v toluenu-d8 měřené při 100 °C. Jako SiPh jsou označeny SiMe2Ph signály 
nezreagovaného prekurzoru 1 



 

Obrázek 4 1H NMR spektrum polymeru 4 v toluenu-d8 měřené při 100 °C. Jako SiF označeny jsou SiMe2F signály prekurzoru 3, 
jako SiPh jsou označeny SiMe2Ph signály prekurzoru 1. 

 

Obrázek 5 1H NMR spektrum polymeru 5 v toluenu-d8 měřené při 100 °C. 



 

Obrázek 6 1H NMR spektrum polymeru 6 (v toluenu-d8 měřené při 100 °C.) připraveného při pokojové teplotě 

 

Obrázek 7 1H NMR spektrum polymeru 6 (v toluenu-d8 měřené při 100 °C.) připraveného při 60 °C 



 

Obrázek 8 1H NMR spektrum polymeru 8 v toluenu-d8 měřené při 100 °C. Vyznačeny pouze integrály charakteristických 
signálů výchozího polymeru  2 a produktu 8. 

 

Obrázek 9 1H NMR spektrum katalyzátoru A v C6D6 měřené při 25 °C. 



Infračervená spektra 

 

 

 

 

 

Použité zkratky přiřazených vibračních módů v infračervených spektrech 

CH3 as   valenční asymetrická vibrace CH3 skupiny 

CH2 as   valenční asymetrická vibrace CH2 skupiny 

CH2 s   valenční symetrická vibrace CH2 skupiny 

CH2 sc   nůžková vibrace CH2 skupiny 

Ph  mód aromatického kruhu (v19b) 

SiMe  symetrická deformační vibrace (CH3)Si 

SiPh  Si-C valenční vibrace (Si-Ph fragmentu) 

CH2 rock kolébavá vibrace CH2 skupin 

Ph oop  mimorovinná vibrace fenylové skupiny 

SiH  valenční SiH vibrace 

SiH d  deformační SiH vibrace 

SiOH  Valenční OH vibrace SiOH skupiny 

SiO  Valenční SiO vibrace SiOH skupiny 
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Obrázek 10 IR spektrum polymeru 1 
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Obrázek 11 IR spektrum polymeru 2 
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Obrázek 12 IR spektrum polymeru 3, 874-763 region valenční vibrace SiF a SiMe, hvězdičkou je označené residuum pásu SiPh 
valenční vibrace (jako nečistoty polymeru 1 v polymeru 3) 
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Obrázek 13 IR spektrum polymeru 4, 886-769 region SiH deformační a SiMe valenční vibrace 
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Obrázek 14 IR spektrum pomeru 5 
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Obrázek 15 IR spektrum polymeru 6 připraveného při laboratorní teplotě 
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Obrázek 16 IR spektrum polymeru 6 připraveného při 60 °C 
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Obrázek 17 Srovnání IR spekter polymeru 6 připraveného při laboratorní teplotě (červeně) a při 60 °C (modře), pásy POSS 
ligandu (1085, 1037 a 1020 cm-1) nižší intenzita u produktu připraveného při 60 °C, referencováno na CH2 as pásy 
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Obrázek 18 IR spektrum polymeru 7 přečištěného metodou B, jako CO jsou označeny pásy vibračních modu karbonylových 
ligandů, hvězdičkou je označen residuální pás SiH deformační vibrace – nečistota polymer 2 v polymeru 7 
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Obrázek 19 IR spektrum polymeru 7 přečištěného metodou C, jako CO jsou označeny pásy vibračních modu karbonylových 
ligandů, hvězdičkou je označen residuální pás SiH deformační vibrace – nečistota polymer 2 v polymeru 7, dvěma 

hvězdičkami pás SiPh valenční vibrace polymer 5 – částečná hydrolýza 
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Obrázek 20 Pokus o syntézu polymeru 7 při 60 °C  v toluenu, vznik polymeru 5 (jakožto produktu hydrolýzy)  
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Obrázek 21 IR spektrum polymeru 8 , CH3 umb je deštníkový vibrační mód CH3 skupin iPrO-Si skupiny 

 

 

 


