Abstrakt

Tato bakalaiska prace se zabyva optimalizaci anodické a katodické ptredupravy BDD
elektrod a néslednou komplexni charakteristikou a porovnanim elektrochemickych parametra
nemodifikovanych, O-terminovanych a H-terminovanych BDD elektrod.

Studie byla provadéna pomoci cyklické voltametrie dvou modelovych redoxnich systému
vnitini sféry [Fe(CN)s]*”*~ a dopamin/dopamin-o-chinon. Pomér boru a uhliku v plynné fazi
(B/C) pti chemické depozici se pohyboval v rozmezi 500 ppm az 8000 ppm.

O-terminovaného povrchu elektrody bylo nejefektivnéji docileno pii vlozeni aktivacniho
potencialu Ea =+3,0 V po dobu 10 min v 0,5 mol I"' HxSO4. U systému dopamin/dopamin-o-
chinon dochazelo na O-terminovanych BDD elektrodach ke zpomalovani pfenosu elektronu
v porovnani s nemodifikovanymi BDD elektrodami, coz bylo doprovazeno zvySovanim rozdilu
potenciall s nejvyssim AE, na 500 ppm BBD elektrodé (AE, =711 mV).

Pro docileni H-terminovaného povrchu byla testovana jednorazova a kumulativni redukce
pii vkladani Ea = —3,0 V. Dostateéna doba jednorazové redukce pro systém [Fe(CN)s]*”* byla
stanovena na 60 s, zatimco v ptipadé¢ dopaminu nedochézelo k ustaleni elektrochemickych
parametrl pti zvolenych Casech redukce, avSak signal katodického i anodického piku na H-
terminované 1000 ppm BDD elektrod¢ byl az ¢tyindsobné vyssi nez na O-terminované.
Kumulativni redukce na systému dopamin/dopamin-o-chinon prokazala, ze pfi pouziti uzsiho
potencidlového okna (—200 az +800 mV) dochazelo k poklesu signélii az po 300 s redukce

v porovnani se $ir§im potencialovym oknem (—200 az +1100 mV), kdy pokles nastal jiz po 90 s.



