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Pro vývoj nové metody stanovení významných polycyklických aromatických 

uhlovodíků a to konkrétně: anthracenu (ANT), acenaftenu (ACP), pyrenu (PYR), chryzénu 

(CHR), benzo(k)fluranthenu (BkF), benzo(a)pyrenu (BaP), dibenzo(a,h)anthracenu (DaHa), 

indeno(1,2,3-cd)pyrenu (IcdP) a perylénu (BghiP) byla použita vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC) ve spojení s off-line extrakcí na tuhé fázi (SPE) pomocí nanovláken 

umístěných ve spin-filtrech. Metoda HPLC byla optimalizována z hlediska volby mobilní a 

stacionární fáze, průtoku, teploty, zvoleného gradientu a vlnových délek fluorescenční detekce. 

Po nanesení a extrakci pracovního roztoku směsi PAHs na nanovlákenném sorbentu 

vloženém do spin filtru byl vzorek eluován pomocí acetonitrilu (ACN) a centrifugy při 4000 

rpm. Při testování účinnosti extrakce byly použity nanovlákenné sorbenty z polyamidu (PA), 

polyimidu (PI), polykaprolaktonu (PCL) nebo polybutylen tereftalátu (PBT) a jejich různé 

modifikace oxidy kovů s reaktivními barvivy. Následně byl extrahovaný vzorek o objemu 10 

µl nadávkován na analytickou kolonu Ascentis Express AQ C-18 (150 mm x 4,6 mm, velikost 

částic 2.7 µm). Samotná separace probíhala za gradientové eluce s mobilní fází A: Acetonitril 

(70 %), B: destilovaná voda (30 %) s průtokovou rychlostí 1,5 ml/min při konstantní teplotě 30 

°C. Detekce byla provedena pomocí fluorescenčního detektoru při vlnových délkách excitace 

a emise 225/315 pro ACP, 260/400 pro ANT; PYR; CHR, 294/300 pro BkF; BaP; DahA, 

250/490 pro Icdp a 294/430 pro BghiP. Doba analýzy trvala 11 minut.  

V poslední části práce byl proveden test účinnosti extrakce a přečištění na reálném 

vzorku z řeky Labe odebrané v Hradci Králové na zvolených nejvhodnějších discích 

z materiálů PA 11, PA 6/10 a „TACR“ PBT 8 mm které vykazovaly nejvyšší hodnotu záchytu 

PAHs.  
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