
Novosvětská sklárna reprezentovala v první polovině 19. století a zejména pak v období uměleckého
stylu biedermeieru coby producent rafinovaného skla to nejlepší, čeho bylo v tomto období dosaţeno, a
to jak v oblasti technologie, tak na poli výtvarném. Zcela zásadní úlohu při dosaţení těchto skvělých
výsledků je třeba spatřovat v osobě ředitele sklárny, Johanna Pohla, který stál v jejím čele čtyřicet dva
let (1808–1850). Pohl nebyl pouze odborníkem v oblasti technologie skla, ale i vynikajícím
organizátorem a ekonomem. Nemenší talent prokazoval coby rafinér skla. Jeho výjimečný výtvarný cit
mu umoţňoval dokonale odhadnout přesné proporce, tektoniku a rafinaci vyráběných produktů, coţ se
následně odrazilo ve skutečnosti, ţe sklárna nebývale prosperovala. Z technologických inovací, které
sklárna v této době zavedla, je třeba na prvním místě zmínit zatavování keramických inkrustací do skla,
jejichţ výrobu sklárna bezchybně zvládla jiţ na konci dvacátých let a zařadila se tak po bok
francouzských a anglických výrobců.Ve stejné době téţ započalo ve výrobě nad čirým sklem převládat
sklo barevné, které více vyhovovalo tehdejším estetickým nárokům, respektive poţadavkům oběratelů –
obchodníků. Harrachovská sklárna patřila v této oblasti ve středoevropském prostoru k leaderům v této
oblasti, neboť její škála barevných sklovin byla úctyhodná. Zahrnovala vedle černého a červeného
hyalithu různé skloviny opakní a transparentní napodobující drahé kameny a nerosty, čemuţ odpovídala i
jejich jména (Chrysopras Glas, Topas Glas apod.). Vedle toho továrna hraběte Harracha vyráběla i sklo
rubínové a zejména sklo zv. rosé. Kromě toho je třeba připomenout i barevné lazury a listry.
Stejných vynikajících výsledků novosvětská huť dosáhla i v oblasti rafinace skla, které po celou první
polovinu 19. století dominoval brus. V prvé řadě je třeba jmenovat brus kaménkový (téţ zvaný
briliantový). Tento typ brusu se v podstatě stal jakýmsi leitmotivem po celé deklarované období.


