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Il. Posudek oponenta

Posluchacka H. Bidmonové predloZila spis o rozsahu 132 stran, ktery ma klasické &lenéni s tézistém
v experimentu, jehoZ cilem bylo pfipravit a testovat nanokompozitni matricové filmy se strukturou tkaniny
napusténeé roztokem nebo suspenzi kofeinu v lipofilnim nosiéi.

Na zakladé informaci prezentovanych v teoretické &asti prace je mozno pfedpokladat, Ze prace obsahuje
novou myslenku tykajici se zplsobu aplikace lé€iv na kizi. Tato &ast je zaméfena na popis elektrospinningu
s dlrazem na biodegradabilni polymery. Tato &ast &erpa informace predevsim z monografii a vyukovych
textd. Presto je v ni nékolik nepfesnosti, nékteré z nich uvadim. Na strané 23 se vyjadiuje diplomantka o
potfebé vakua pii zpracovani taveniny elektrospiningem, na s. 24 a 26 je pouzit termin enkapsulace pro
koncentrické vrstveni jednoho vlakna druhym, na s. 26 je Zelatina uvedena jako bioaktivni molekula, na
stejné strané je uvedeno, Ze vlakna obsahuji léky, na s. 28 je uvedeno, Ze vidkna se pouzivaji pro vyrobu
pletovych masek (bez citace), na s. 28 je termin "smrielnd chemicka latka", na s. 29 je uvedena
polyvinylacetatova skupina, na s. 30 je chitosan prezentovan jako biokompatibilni polymer. Kyselina
polymlécna je na s. 32 pfedstavena jako synteticky semikrystalicky polyester, na s. 33 je nazev Polyglaktinu
s pieklepem, nejedna se o kopolymer kyseliny polymlé&né s kyselinou polyglykolovou.
Metodika experimentélni ¢asti je velmi pfesné popsana. Vysledky jsou detailng prezentovany a exaktné
diskutovany. Jsou z nich vyvozeny jasné zavéry. Pfipominky oponenta k této &asti prace nejsou podstatné.
Tykaji se napf. konstatovani, Zze 60% rozdil v hodnotach Sigma F max je nepatrny (tab. 8 na s. 111).
Oponent by mél pro diplomantku nékolik otazek k zodpovézeni pfi obhajobé:

- jakeé procesy probihaji pfi sterilizaci v matricich s dilsledkem zvySeni nebo snizeni pevnosti matric

- jak by se chovala membrana z chitosanu po pfidani hydrofilniho kyselého léciva

pro¢ byla testovana tkanina z vigken z biodegradabilnich polymerl
- proc jsou hydrofilni polymery povrchové hydrofobni

jakeé jevy ovliviiuji variabilitu permeace

v jakém stavu byl kofein obsazeny v matricich - rozpustény uplné nebo &asteéné
Predlozena préce je rozsahla jednak z hlediska zaméfeni a zplsobu prezentace teoretické &asti, tak
z hlediska realizace a zpracovani vysledk( experimentd.

VySe uvedene nedostatky nesouvisi s podstatou prace, proto ji doporuéuji k obhajobé,
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