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Slovni vyjadfem, komentare a pripominky vodouciho/oponenta:

Pfedmetem bakalafske prace je experimentalni studium defektu vakancnfho typu ve slitinach zeleza
a hliniku pomoci pozitronove anihilacni spektroskopie. Slitiny na bazi Fe~Al maji siroke aplikacni
uplatneni a dalsi vyvoj takovych materialu je lizce spojen s pochopenim jejich mikrostruktury a chovani
defektu. Autor se zamefil na tfi vzorky, pricemz slozeni jednoho z nich odpovida stechiometrii Fe3Al
a dalsi dva vzorky maji slozeni nestechiometricke s atomovou koncentracl Fe vice a nebo mene nez 75 %.
To umoznuje zkoumat strukturni defekty vznikajici v dusledku nestechiometrickeho slozeni studovanych
materialu. V praci jsou pouzity experimentalni metodiky mefem doby zivota pozitronu, koincidencm
Dopplerovske spektroskopie a svazku pomalych pozitronu. Mefeni mikrotvrdosti Vickersovou metodou
pak doplnuji pozitronova mefeni. Autor studuje mefene charakteristiky v zavislosti na teplote zihani
zkoumanych vzorku.

Za nejzajimavejsl vysledek povazuji urceni koncentrace vakanci ve studovanych vzorcich, ktera zavisi na
odchylkach slozeni od stechiometrie, azjisteni, ze ve studovanych materialech se v okoli vakanci
vysk>'tuje zvysen6 mnozstvi atomu hliniku, nez odpovida jeho koncentraci ve studovanych vzorcich. Dalsi
vyzkum a pochopeni tohoto jevu povazuji za velice zadouci a perspektivm i z hlediska dalsi mozne ucasti
autora na tomto vyzkumu v prubehu jeho magisterskeho studia. Praci povazuji za velice zdafilou jak
z formalniho tak i z odborn6ho hlediska.

Pfipadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:

V praci jsou uvedeny odhady frakce pozitronu (^AI) anihilujicich s elektrony hliniku ve studovanych
vzorcich. Jako namet pro dalsi vyzkum povazuji za vhodne pfi obhajobe diskutovat otazku, jak by se
mohlo uvazeni zachytu pozitronu ve vakancich projevit na odhadu velikosti frakce ̂

Praci
IS doporucuji
Q nedoporucuji
uznat jako diplomoveWbakalafskou.
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