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Slovni vyjadreni, komentife a pfipominky vedouciho/oponenta:

PredloZena diplomova prace se zabyvé studiem katalytickych vlastnosti systému oxidu ceru a
rhodia Rh/CeOx pfi oxidaci kysli¢niku uhelnatého. V praci jsou zkoumdany vlastnosti systému
Rh/CeOx pro riizné modifikace oxidu ceru. Pro studium byly pouZity polykrystalické vrstvy oxidu
ceru pfipravené magnetronovym napraSovéanim, které se svymi vlastnostmi bliZi realnym
katalyzatoriim. Na t&hto systémech byla sledovana adsorpce CO a kysliku a déle reakce, které na
té€chto systémech probihaji. Prace se téZ zabyva vlivem kysliku z oxidu ceru na reaktivitu systémi
Rb/CeOx. K charakterizaci sledovanych jevi bylo pouZito metod fotoelektronové spektroskopie
(XPS), termodesorpeni spektroskopie (TDS) a metody molekularnich svazki (MB). V praci jsou
pfehledn€ shruty souCasné poznatky o problematice a popsany pouZité experimentalni metody a
experimentélni zafizeni. Bylo ziskdno velké mnoZstvi experimentélnich dat na jednotlivych
skupindch vzorki. Ziskané vysledky jsou v praci vyhodnoceny a srovnany s idaji znAmymi
z literatury. Také jsou zde navrZeny vysvétlujici hypotézy. V diplomové praci bylo prokazano, Ze
reaktivita systému Rh/CeOx zdvisi na stavu oxidové podloZky a Ze kyslik z oxidu ceru se ti¢astni
oxidace CO.

V préci se vyskytuji drobné nepfesnosti napf. na str. 18 a2 23 chybf citace. Neni uvedena tloust'ka
tenké epitaxni vrstvy CeOz vrstvy. Cést prace popisujici vznik 51021te]51oh struktur na XPS spektru
Je trochu neprehlednd, bylo by vhodn&jsi popsat jednotlivé vlivy samostatng. Na str.46 je z¥ejmé
$patn€ uvedeno oznaceni diskutovaného vzorku, které se neshoduje s oznadenim v obr.24. Na str.
50 u obr. 28 a 29 chybi smé&r v hystereznich kiivek. Popis u obr. 34 nesouhlas{ s diskusi na str. 52.
Na str. 59 je obr. 36 zcela shodny s obr. 26 ze str.48.

Diplomantka prokéazala dobrou znalost studované problematiky a pouZitych spektroskopwkych
metod. Odvedla velké mnoZstvi prace, naméfila a vyhodnotila fadu experimentdlnich dat.
Vysledky kriticky zhodnotila a porovnala s informacemi zndmymi z literatury. Podafilo se téz
ziskat origindlni vysledky a prokézat navrzené hypotézy. V zavéru prace diplomantka dosaZené
vysledky ptehledn€ shranuje.

Piipadné otazky p¥i obhajobé a niméty do diskuze:

1. Podle jakych kriterii byly vybirany vzorky pro jednotlivé sady experimentti. Nemohou
— -_.rizné tloust’ky Rh vrstvy ovlivnit, pfipadné zkreslit ziskané vysledky?

2. Prijaké teploté byly provadény adsorpce CO a zjist ovan koeficient ulpem v kap 437 Jak

z obr. 18 plyne zavislost maximalnfho pokryti vzorku molekulami CO na teplot&?

Praci

doporucuji

U nedoporuduji

uznat jako diplomovou.
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