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Slovni vyjadieni, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Cilem diplomové prace bylo vyhodnoceni nizkoteplotni ¢4sti teplotni zdvislosti magnetické
susceptibility vzorkl konvencnich a nekonvencnich supravodict. Diplomantka v praci ukazuje,
jak susceptibilita souvisi s hloubkou vniku magnetického pole do supravodice a s parametrem
uspofadani supravodivého kondenzatu. V konvencnich supravodicich je mechanizmus
supravodivosti popsdn Bardeenovou-Cooperovou-Schriefferovou teorii s izotropnim s-vilnovym
parametrem usporadani a tedy s exponencidlni teplotni z4vislosti kvazi¢asticovych excitaci. V
nekonvencnich vysokoteplotnich supravodicich je d-vlnovy parametr uspotfaddni a teplotni
zévislost excitaci je mocninnou funkci teploty. Diplomantka ukézala, Ze v souladu s teorii je
naméiend teplotni zavislost nizkoteplotni ¢asti stiidavé magnetické susceptibility Nb a Pb vzorkd,
které jsou konve¢nimi supravodici, exponencidlni, stejné jako teplotni zdvislost susceptibility
MgB,, zatimco teplotni zdvislost susceptibility vzorkii YBaCuO a BiSrCaCuO, které jsou
vysokoteplotnimi supravodic€i, je mocninnd. V diskuzi porovnava zjiSténé parametry s
teoretickymi hodnotami a vysledky jinych méteni, které ziskala z literatury.

Piipadné otazky pii obhajobé a naméty do diskuze:

Praci

doporucuji

U nedoporucuji

uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnoceni stupném:
U vyborné velmi dobfe U dobie U neprospél/a

Misto, datum a podpis vedouciho:

V Praze dne 29. 4. 2011 RNDr. Zdenék Janu, CSc.



