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PtedloZzena diplomova prace se zabyva problematikou uvoliovani platinovych kovil
z automobilovych katalyzatord, modelovanim speciace platinovych kovii v roztocich a
kinetiky rozpousténi. Prace ma 39 stran a obsahuje 22 obrazkt a 4 tabulky.

V Gvodu prace si autor vymezil cil: popsat redlné mechanismy vlivi ligandii na mobilitu
platinovych kovti za simulovanych podminek, které se blizi pomérim v piidnim prostiedi. Ve |
zpracovaném uvodu autor uspé$ne vysveétluje historii a princip automobilovych katalyzatort a
technickd provedeni automobilovych katalyzatorti. Metodicka ¢ast pak popisuje zpracovani
vlastnich katalyzatort a ptipravu vzorkd pro vsadkové experimenty. Postupné autor popisuje
stanoveni platinovych kovil v materidlech katalyzatord, podminky vsadkovych experimentd a
kone¢n¢ metodiku geochemického modelovani.

Ve vysledkové ¢asti nasleduje elementarni analyza katalyzatorti a standardniho materiélu,
popis povrchovych vlastnosti naplné¢ vsech pouzitych typt katalyzatord a vysledky
vsadkovych experimentd, které se ovSem omezuji na zmény koncentrace Pt a Pd v roztocich.
Dale autor prezentuje vysledky modelovani v kddu PHREEQC a vypoéty normalizovaného
rozpousténi spolu s vypoc¢tem rychlostnich konstant.

Diskusni ¢ast se zabyva srovnavanim vysledktl louzeni jednotlivych druht katalyzatord
(dieselové, benzinové, nové a pouzité). Vysledky speciaénich vypolti srovnava
s publikovanymi fazovymi diagramy. V zavéru diskuse se autor také pokusil o vysvétleni
zmén koncentraci v ¢ase vsadkovych experimentl, a pro néktera pozorovani piinesl dalsi
dikazy.

Zaver prace celkem srozumitelné shrnuje dosazené vysledky zejména zjisténi, Ze z pouZitych
¢inidel jsou nejucinngj$imi kyselina citronova a NaPyr, a zdroven upozorfiuje na minimalni

vliv NaCl a fulvokyselin na moznou mobilizaci platinovych kovi.



Nejvétsi piekazkou pii ¢teni prace pro mé byl pomérné znacny vyskyt formélnich chyb,
vlastné nebyla v praci strana s textem, kde by né&jaka nebyla. Za dalsi problémem povazuji
volné prechazeni z minulého do ptitomného Casu a nazpét v ramci jednoho odstavce. Dalsi
formalnim problém jsou v préci se vyskytujici desetinné tecky i ¢arky, ve dvou vétach neni
spravn¢ shoda podmétu s pfisudkem, hydroxyl se pisSe s,,y* atd. Snad by bylo sprdvné aby tyto
chyby po piipadné uspiné obhajobé autor opravil.

Co se tyka prezentace vlastni experimentalni ¢asti prace tak formu a postupem, ktery autor
zvolil povazuji za velmi zdafily. V designu experimenti ocenuji zejména zabranéni piistupu
svétla k vsadkovym experimentim. Nicmén¢ jsem zklaman, ze ac¢koliv autor méfil pH, Eh,
vodivost a teplotu, Ctendf je seznamen pouze zevrubné v textu s vysledky méteni pH.
Pi{tomnost ¢i prabeh dalSich procesti nad kterymi autor v textu uvaZuje napi. readsorbce
komplext platinovych kovl s fulvokyselinami by mozna byla patrnéjsi pokud by se
prezentovaly zmény koncentraci dalSich analytl tieba jen v ptilohach, ale na druhou stranu
chépu snahu o omezeni rozsahu prace.

Mezi véci o kterych bych s autorem rad diskutoval patii tyto body:

e strana 3 ...do teploty 2500C neprobiha zadné reakce... opravdu zadna?

e strana 10 ...pfelije se 50ml koncentrované HCI (odebrani Ni). Prosim popsat co se
v tuto chvili se vzorkem délo?

e strana 11 ...mé&feni pH a vodivosti KC a NaPyr u téchto vsadek nedava ptili§ smysl.
Prosim o komentar.

e strana 20 ...vysledky vypoctu pro Pt jsou uvedeny v tabulce, pro¢ tu nejsou i vysledky
mobility Pd, alespon pro benzinové katalyzatory?

e strana 30 ...Si a Al jehlice obsahuje jen stary katalyzator, ale jehlicovité objekty jsou i
na obr.9, jsou jiné?. Prosim o komentar.

e obr. 22 na stran¢ 34 ... osa y neni popsana ani na jednom z grafli, ale hlavné Al a Ce
fulvokyselina mobilizovala a platinové kovy nikoliv protoZe obalila povrch pevné
faze? Prosim o komentaf.

e strana 33 ...véta - interakce s NaPyr produkuje neutrdlni komplexy, které zlstavaji
v roztoku... Toto povazuji za pomérné nest'astné tvrzeni. Prosim o komentar.

e obecny komentai — pouziti kyseliny citrénové jako extrakéniho ¢inidla v ptipadé Pt je
pon€kud komplikované pravé vzhledem k jejim katalytickym vlastnostem. Prosim o

komentai a zamysleni pro¢?



Zavérem Konstatuji Ze, autor diplomové prace pii jejim zpracovani prokéazal schopnost
samostatn¢ prace. Ziskana vlastni geochemicka data tabelarné i graficky zpracoval, a dokonce
je pouzil jako vstupni daje pro modelovani, proto i pfes uvedené piipominky doporuduji

praci k obhajobé a navrhuji znamku chvalitebnég.

V Praze 19.9.2011 Tomas Navratil




