Posudek disertaéni prace MUDr. Petra JanouSka: Vyvoj novych dilatacnich
stentl pro FeSeni chronickych benignich stenéz a striktur dychacich a
polykacich cest u déti.

Vzhledem k tomu, Ze moje specializace je chemicka a nikoliv medicinsk4, nemohu se k
medicinské C4sti vyjadfit. Moje hodnoceni se proto tyka jen Casti chemické a fyzikalné
chemické. Z téhoZ diivodu nemohu posoudit tGroveri pfiloZenych publikaci. Chemicka Cast
disertaéni prace je napséna piehledng, logicky a aZ na drobné nepfesnosti spravné. Mam tyto
pfipominky:

1. Str. 36. Zkratka polyHEMA neni zde zavedena, mélo by byt uvedeno, Ze se jedna o poly(2-
hydroxyethylmethakrylat). Toto je sice uvedeno na str. 66, mélo by byt ale na tom misté, kde
se vyskytuje poprvé. PouZiti zkratky je na nékolika mistech nedlsledné.

Pokud je nutny poZadavek D (nesmaivost materialu pro stenty), pak je volba hydrofilnich
materiall z tohoto hlediska nevhodna. Hydrofilni materialy jsou z principu smagivé vzdy. Na
druhé strang oviem hydrofilni materialy vykazuji vskutku lepsi biokompatibilitu v porovnani
s materialy hydrofobnimi. Z hlediska poZadavku A (biokompatibilita) je tedy volba
hydrofilnich materialt opodstatnéna a je nutno hledat kompromis mezi poZadavky A a D.
Ostatng i pozadavky a) — d) na str. 37 pouZiti hydrofilnich materiall opodstatfiuje. Uvital
bych, kdyby tyto skuteénosti byly v praci uvedeny

2. Str. 39. Véta “Kontaktni So¢ky predstavuji druhé nejCast&jsi vyuziti “plastu” v medicing,
ihned po stomatologii” je sporna. Pokud autor ma na mysli pod pojmem “plast”
vysokomolekularni latku, patrné tomu tak neni, nebot kromé zminénych implantatl se
polymery vyuZivaji i v ostatnich oborech, jako jsou nosige 1é8iv, 1é8iva samotna, enkapsulace
1éCiv, biodegradovatelné materialy atd. Ostatné kontaktni Sotky viibec plastem nejsou —
hydrogely jsou zesitované polymery, plasty linearni.

Druhou metodou je soustruzeni z xerogelu, nikoliv z hydrogelu. Xerogel je suchy nezbotnaly
hydrogel. Metoda spin casting mnohem levnéj§i neni a jak je spravné uvedeno, poskytuje
vét§inou méné kvalitni Cofky. Pfesto pro nékteré aplikace jsou lité Cotky vhodné&jsi nez
soustruzené.

3. Str. 41. Chybny nazev polymeru — mélo by byt poly(methylmethakrylat).

4. Str. 42. Ponékud neobratné a nejasné prvni tii véty. Dal§im typem prsnich implantat je
silikonovy kauCuk plnény mikro&asticemi poly(HEMA)

5. Str. 43, Ma autor pod slovem “alkalin fosfat” na mysli hydroxyapatit (eventuelné téz
alkalicky fosfore¢nan) Uvedené slovo se v chemii nepouziva.

Téz slovo “carboxymethyl polyHEMA” je pro mne neznamé. Nejedna se o
karboxymethylcelulozu, i ¢astecné hydrolyzovanou polyHEMA, tedy kopolymer HEMA s
kyselinou methakrylovou?

6. Str.46 Spravné je ethanolicky roztok, nikoliv ethanolovy.

7. Str. 47 Spravné by méla znit véta . ktery rozpusti linearni polyHEMA . ., nikoliv ktery se
rozpusti v polyHEMA. Nasyceny roztok se nevytvofi — linearni polyHEMA a
polyethylenglykol jsou navzajem neomezené misitelné. Pokud se jedna o zesitovanou
polyHEMA, dojde uéinkem polyethylenglykolu k jejimu rovnovaznému zbotnani.

8. Str. 48 Poly(N-vinylpyrolidon-co-HEMA) (nikoliv N-vinylpyrrolidin) je vstfebatelny? Jak?
Urcit€ neni enzymaticky &i hydroliticky §t&pitelny. Tento kopolymer se ziskava dost obtizng —
HEMA a N-vinylpyrolidon maji natolik rozdilné kopolymeratni parametry, Zze pfi
kopolymeraci vznika jen men3i mnoZstvi kopolymeru, zbytek tvofi smés homopolymerl
HEMA a N-vinylpyrolidonu. Casté&ji se pro uvedené aplikace vyuZiva kopolymer HEMA s 2-
hydroxypropylmethakrylamidem.



9. Str.49. Autor ma na mysli patrné kompozity (Eeho?) byly zkou$ené jako nosite fluoridu
sodného, draselného nebo vapenatého.

Predposledni a posledni v&ta ve tfetim odstavci na sebe nenavazuji. V piedposledni vété se
hovofi o ethanolu, v posledni o polyethylenglykolu. Polyethylenglykol (sam o sobé
hydrofilni) neni termodynamicky dobrym rozpoustédlem pro hydrofobni latky, pfesto Ze
n&které z nich rozpou$ti. Zda prostupuje &t neprostupuje kGzi zalezi na jeho molamni
“hmotnosti — nizkomolekularni prostupuje, vysokomolekularni nikoliv.

10. Str. 51. Spravné by mé&lo byt napséno ... .blokovy kopolymer...

Celuldza spojena s HEMA? Jak? Autor ma na mysli patrné kompozit celulézy a polyHEMA.

Kapitoly 11.2.1. — 11.2.2.2. jsou zpracovéany velmi dlikladng& a podrobng, coZz sv&déi o pedlivé
refer§ni praci autora. Zadna z mych pfipominek neni nijak zavazna, jedna se pouze o drobné
nepfesnosti.

11. Str.66. druhj véta by méla znit ... terpolymeru HEMA s kyselinou methakrylovou {MA),
resp. jeji solnou formou a methylmethakrylatem (MMA).

...povléct stabilni korpus polyHEMA, nikoliv poly-MEMou.

12. Str. 68. Druha véta by méla znit .. bude zcela potazena zesitovanym polyHEMA.

Jednd se o komer&ni nazev DAROCUR 1173 (2-hydroxy-2-methylpropiofenon), nikoliv o
DAR.

Spravny nazev sffovadla je ethylen-~1,2-dimethakrylat.

13. 8tr. 72. deformace zesit'ovaného polyHEMA, nikoliv HEMA.

14. U kapitoly 12.3. (Fyzikalni vlastnosti materialu) bych uvital slovni hodnoceni testovanych
materialG. Napf, na str. 74 dodat: YounglGv modul pruznosti polyHEMA je srovnatelny s
modulem silikonového kauluku, pfitemZ modul stentu je asi 36x vy3§i. Dale bych uvital
hodnoceni, jaka z téchto skutelnosti vyplyvaji pro dany ucel, tak jak je to napf. uvedeno dale
v kapitole 12.4.1.2. pro mikrobiologické vlastnosti. V kapltole 12.3. je uvedenoc mnoho
¢iselnych uéaju které nejsou dale podrobnéji diskutovany a jsou tak malo Citelné.

- Kapitoly tykajici se experimentalni Casti jsou zpracovany velmi pfehledné, jedinou vytkou je
“milj bod 14. K diskuzni ¢4sti nemam pFipominek.

Z mého pohledu je prace velmi aktuélni, pouzité metody zvoleny vhodné, vysledky a diskuze
prezentovany spravné. Pfesto, Ze idea pouziti polyHEMA pro stenty se objevila jiz dfive
(citace 49 v disertaci), nebyla dosud dostatetné propracovana. PfedloZena price toto
propracovani, vietné mnoha novych a v&decky cennych postupl, obsahuje. Prace pfispiva k
- dalimu rozvoji védniho oboru, prokazuje Ze stenty na bazi polyHEMA jsou velmi nad&jnou
cestou, jak lze provadét 1éCbu stendz a striktur. Forméini zpracovani dizertace je pres drobné
nepfesnosti, a preklepy odpovidajici. Presto, ze nemohu posoudit Groveii publikaci MUDr.
Petra Janouska, domnivam se, Ze jejich zvefejnéni v impaktovanych mezinarodnich
¢asopisech ukazuje na jejich vysokou urovefi. Autor v&noval publikagni &innosti vysokou
pozornost a pocet publikaci sv&d&i o velkém mnoZstvi dosaZenych vysledkd.

Zavér: Disertaéni prace plné prokazuje pfedpoklady autora k samostatné tvofivé védecké
praci-a proto doporu€uji udélit MUDr. Petru Janouskovi titul Ph.D
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