
Studovali jsme tuhé roztoky CeTX3 sloučenin (T a X znač́ı tranzitivńı kovy
a Si/Ge) s BaNiSn3 strukturou. Úspěšně jsme připravili polykrystalické vzorky
CeCo

x
Rh1−x

Si3 (x = 0, 5, x = 0, 8, x = 0, 9 a x = 1, 0) a CeIr(Si
x
Ge1−x

)
3

(x = 0, 1, x = 0, 4, x = 0, 6 a x = 0, 8). Všechny 4 vzorky CeCo
x
Rh1−x

Si3 přešly
do supravodivého stavu při teplotě 0,7–0,9 K. Na základě výsledk̊u měřeńı te-
pelné kapacity jsme došli k závěru, že supravodivost je pravděpodobně zp̊usobena
př́ıměśı. Určili jsme krystalografické, termodynamické a magnetické vlastnos-
ti tuhého roztoku CeIr(Si

x
Ge1−x

)
3
včetně teploty přechodu do magneticky us-

pořádaného stavu. Teplota těchto přechod̊u se ve vzorćıch s r̊uznou substitućı
př́ılǐs neměnila, na rozd́ıl od charakteru přechod̊u, který se měnil značně.
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