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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce je věnována studiu vybraných materiálů ze skupiny sloučenin CeTX3 (T tranzitivní kov, X 
kov skupiny p). 
V rámci práce byly nejprve připraveny a zkoumány čtyři vzorky složení CeCoxRh1−xSi3  (x = 0,5; 
0,8;  0,9;  1,0),  zde  se  ukázalo,  že  pozorovaná  supravodivost  je  pravděpodobně  způsobena 
příměsemi  (nezávisle  byl  v  tu  dobu  stejný  závěr  presentován  na  konferenci  SCES2011, 
reference 22), což posunulo problematiku mimo záměr a možnosti bakalářské práce.
Druhá  sada  vzorků  byla  složení  CeIr(SixGe1−x)3 (x  = 0,1;  0,4;  0,6;  0,8),  kde  je  u  hraničních 
sloučenin pozorována supravodivost při aplikaci řádově rozdílných tlaků, za normálního tlaku se 
hraniční sloučeniny magneticky uspořádávají za nízkých teplot. U substituovaných materiálů byla 
změna  teploty  uspořádání  oproti  očekáváním  velmi  malá  (viz  obr.  5.2),  což  považuji  za 
nejdůležitější výsledek předkládané práce. Spolu s grafy 5.3 ukazuje, že v rámci sloučenin CeTX3 

nelze  naleznout  jednoduchou  vazbu mezi  strukturou  a  magnetismem,  jak  dosavadní  výzkumy 
naznačovaly.
Kolega Moudřík si během své práce osvojil celou řadu  experimentálních technik, od přípravy 
polykrystalických  kovových  vzorků,  přes  jejich  charakterizaci  a  určení  teplotních  závislostí 
základních objemových vlastností (měrná tepla, magnetizace, el. odpor).
Vlastní text práce obsahuje pouze nevelké množství překlepů, oceňuji, že se ji kolega Moudřík 
rozhodl psát anglicky. 
Práci doporučuji uznat jako bakalářskou a hodnotit ji klasifikačním stupněm výborně.
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