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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem vlivu složení na mechanické vlastnosti slitin Mg-

Gd. Práce je rozdělena do 5 kapitol. V úvodu a v první kapitole, která je rešerší literárních 

poznatků, autor uvádí výhody použití hořčíkových slitin a základní charakteristiky plastické 

deformace hexagonálních kovů. Studentka se velmi rychle orientovala v uvedené problematice 

studiem předložených zahraničních literárních pramenů a uvedená část má jasnou, srozumitelnou a 

logickou strukturu.Ve třetí části autor přehledně popisuje použité experimentální metody – 

deformační zkoušky, světelnou- a rastrovací elektronovou mikroskopii, měření akustické emise 

(AE)  a rentgenové difrakce. Hlavní část práce tvoří prezentace experimentálních výsledků. 

Výsledky jsou zpracovány přehledně. V kapitole 4.2.1 a 4.2.2 se autorovi podařilo korelovat 

výsledky deformačních zkoušek s  měřením akustické emise. Za velmi zdařilou považuji kapitolu 

4.3, v které autorka určila kinetiku jednotlivých deformačních procesů pomocí frekvenční analýzy 

dat AE. Metalografické a mikroskopické snímky charakterizující stavy po deformaci jsou zdařilé a 

adekvátně okomentované. V kapitole 4.2.2 jsou popsány výsledky vysokoteplotních deformačních 

zkoušek. Studentka výtečně zvládnula obtížnou techniku měření akustické emise za vyšších teplot 

a výborně analyzovala vliv teploty na deformační procesy.  V 5. kapitole práce jsou výsledky 

shrnuty do závěrů a naznačeny směry dalšího výzkumu 

Od začátku se studentka plně zapojila do studia dané problematiky. Vynikajícím způsobem zvládla 

metodiku přípravy vzorků pro mikroskopii. Rovněž si dobře osvojila techniku deformačních 

zkoušek a měření akustické emise. Část výsledků bakalářské práce sl. Szabóové byla již 

publikována, konkrétně v článku: 

1. Jan Čapek, Andrea Szabóová, Kristian Máthis, Mechanical properties of Mg-Re alloys 

studied by acoustic emission, METAL 2018 - 27th International Conference on Metallurgy 

and Materials, Conference Proceedings, 2018, Pages 1740-1745. 
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