Souhrn

Cilem tkanového inZenyrstvi je vytvorit ndhradu cévy nebo ktize, ktera by byla schopna
co nejlépe simulovat funkce plivodni tkané. Zakladem tkanové nahrady je biomaterial o
vhodné struktufe, fyzikalnich a chemickych vlastnostech, které zajisti ispéSnou implantaci
nahrady do organismu a jeji kolonizaci buiikami. Vlastnosti biomateridlu vyznamné ovliviiuji
adhezi, rist, diferenciaci a fenotypickou maturaci bunék. VétSina biomateriala uzivanych pro
konstrukci tkanovych ndhrad nema vhodné vlastnosti pro jejich uspéSnou kolonizaci bunkami.
Tato dizertatni prace se zaméfuje na modifikace biomateridlii s potencidlnim vyuZzitim
Vv tkdnovém inzenyrstvi cévni a kozni tkan€. Cilem je zlepsit povrchové vlastnosti materiall, a
tim podpoftit adhesi a rast bunek.

Jednou z modifikaci, kterd byla pouzita pro Upravu povrchovych vlastnosti
polyethylenu, byla modifikace v argonovém plasmatu. Na povrch polyethylenu ozareny
plasmatem byly nasledné roubovany bioaktivni molekuly. Modifikace v plasmatu vyrazné
zlepsila rozprostteni, proliferaci a fenotypickou maturaci hladkych svalovych bun¢k cévni
stétny. Gly a polyethylenglykol (PEG), naroubované na ozéafeny povrch materidlu, dale
podpoiily pfedevSim rozprostieni bun€k a formovani fokdlnich adheznich plakili, zatimco
bovinni sérovy albumin (BSA) a BSA s uhlikovymi nanoc¢asticemi (BSA+C) podporovaly
spiSe rast a fenotypickou maturaci hladkych svalovych bunék, projevujici se zvySenou
syntézou kontraktilniho proteinu a-aktinu a SM1 a SM2 isoformy myosinu. Bylo vSak
zjisténo, ze v bezsérovém médiu BSA nepodporuje adhesi a nasledny rist bunék.

Za ucelem zvySeni atraktivity nanovlakennych membran pro adhesi a rtst koznich
bunék byly membrany modifikovany v kyslikovém plasmatu nebo potazeny proteiny
extracelularni matrix (kolagenem, fibronektinem nebo fibrinem). Modifikace v plasmatu
zlepsila uchyceni, rozprostieni a rast lidskych keratinocytd linie HaCaT. Fibrinova sit’ na
nanovlakennych membranach vyrazné podpofila adhesi a riast lidskych dermdlnich
fibroblastil, kdezto lidské keratinocyty linie HaCaT adherovaly pfednostné na membrany
modifikované kolagenem. Fibrin navic stimuloval dermalni fibroblasty k produkci kolagenu |
a jeho ukladani v podobé extracelularnich vlaken na povrch membrany. Sit’ z fibronektinu
vytvoiena na povrchu fibrinové nebo kolagenové vrstvy déale podpoftila adhesi a rozprostteni

koznich bunék.



