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Problematika, ktcrou pan Jan Kubat zvol i l za tcma svc diplomove pracc jc vsoucasne

dobe vysoce aklualm. Duvodem je to, ze polovodicc CdTc a CdZn'I'e pfcdstavuji /hlcdiska

svych vlastnostf idealni matcrialy pro dciektory zafeni gama a rcntgcnova zafeni. je j ich/ rozsahle

uplatncni se ocekava v lekafskem zobrazovani, materialove charakterizaci a v bc/pccnostnich

aplikacich.

Sirsfmu uplatncni tcchto materialu zati'm brani to, zc je obtiznc pfipravit vychozf

monokrystaly v kvalite umoznujici komplctnf sber naboje v objemcch, kterc by umo/novaly

Liplatneni tcchnologii mikroclektroniky pro pripravu dctektorovych malic. Hlavni pricinou loholo

stavu jsou defckty, jcjiehz energetickc h lad iny lezi hluboko v zakazanem pasu a ktcrc pusobi jako

efektivni pasfova a rckombinaeni centra. Pfes dlouhodobc us i l i zustava idenlillkacc vctsiny

hlubokych h lad in v oblasti spekulaci.

Ci'lem diplomove pracc bylo pfispct k pochopeni vlivu hlubokych hladin pritomnych

v materialu na fotoelektrieky transport naboje a pokusit se odhadnout j e j i ch koncentrace.

K charakterizaci vysokoodporovych vzorkii CdTe Icgovanych ruznymi pnmcsemi bylo pouzilo

nckolik fotoelcktrickych metod - PICTS (photo induced current transient spectroscopy. mefenf

lux-amperovych charakteristik a mereni zavislosti spektralnieh charakteristik na prilozcncin

elektrickein po l i .

Za h lavnf vysledky diplomove pracc Ize povazoval, ze se podarilo odhadnout max ima ln i

koncentrace hlubokych hladin lezicich v blizkosti stfedn /akazaneho pasu. a to pomoci

numcrickeho modelovani smernice lux-amperovych charakteristik a posunu hlavniho maxima

spektra fotovodivosti sp f i l ozenym elektrickym polem. Konccnlracc /jistcne nczavislc obema

postupy jsou vc velmi dobrem souhlasu. Podarilo se ukazat. /e Ibloelektrieky transport jc

vyrax.nym zpusobem oviivnen nabojem akumulovanym na h lubokych hladinach. a to j iz pri jejich

velmi nfzkych koncentracich (~ 10I2cm"3). V literature se nepodarilo nalczt zadnou praci, ktcra by

se xabyvala posunem hlavniho maxima spektra fotovodivosti s elektrickym polem, a to nejen

v pfipade CdTe. ale i ostalnich polovodicu. Experimcnlalni vysledky leto casli prace a pfedlozeny

model vysvctlujici zjistcny posun jako vliv stineni elektrickeho pole prostorovym nabojem na



hlubokych hladmach otevira moznost pro vypracovani mctody stanovcni koncentrace hlubokych

hladin v polovodicich pomoci ibtoelektrickych mefeni spekter fotovodivosti pfi pokojove teplote.

Vysledky dosazene v praci proto povazuji za velmi zajirnave nejen pro stadium

vysokodporovcho CdTe, ale i z hlediska teorie fotovodivosti obecnc.

Po cclou dobu projevoval diplomant vysokc pracovni nasa/eni. Proto se podafilo vetsinu

cxperimentu ukoncit j iz v prvnim rocc studia. To umoznilo pomerne obsahle teorctickc

zpracovani a rovnez publikaci casti vyslcdku. Charakterizace lux-amperovych charakteristik je

v tisku v Journal of Electronic Materials, pfispevek tykajici sc v l ivu stineni na spcktralni

charakteristiky byl pfijat jako poster na 28.konferenci o fyzice polovodicu ve Vidni .

V ramci diplomove prace vypracoval pan Jan Kubat pomerne obsahly program pro

vyhodnoceni mefeni PICTS, ktera provadcl v ramci sveho kratkodobeho pobytu na Univerzite ve

Freiburgu, SRN.

Konstatuji, ze diplomova prace splnuje pozadavky na ni kladene a doporucuji jeji

postoupeni pfislusne komisi k obhajobe. Navrhuji klasifikovat ji znamkou vyborne.
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