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Abstrakt:

Medéné nanoklastrove vrstvy byly piipraveny pomoci plynového agregacniho klastrového
zdroje zaloZzeném na principu odpraSovani materiadlu z magnetronového terée do relativné
vysokého tlaku pracovniho plynu (Ar). Takto piipravené nanoklastrové vrstvy byly nasledné
piekryvany  vrstvou plazmového polymeru  vysokofrekvenénim — magnetronovym
naprasovanim z nylonového polymerniho ter¢e v atmosféie pracovniho plynu (Ar, 2 Pa).
Opakovani tohoto postupu umoznilo pripravit nanokompozitni tenké vrstvy magjici
multivrstevnaty charakter. Tyto vrstvy byly nasledné studovany sohledem na jgich
morfologii, chemické sloZeni, sm&ivost a optické vlastnosti. Chemické sloZeni povrchové
vrstvy vytvorenych nanokompozitnich vrstev bylo uréeno pomoci rentgenové fotoel ektronove
spektroskopie (XPS). Ukézalo se, Ze chemické sloZeni povrchu pripravenych nanokompoziti
neni vyrazné ovlivnéno piitomnosti Cu nanoklastri. Morfologie pripravenych vrstev byla
studovana pomoci skenovaci elektronoveé mikroskopie (SEM) a mikroskopie atomérnich sil
(AFM) pricemz se ukazalo, Ze vyslednou drsnost pripravenych vzorki je mozné regulovat
v rozmezi do priblizné 30 nm mnoZstvim deponovanych Cu nanoklastri. Rozdilné povrchova
drsnost méla vyrazny vliv na smé&tivost vzorkti — srostouci drsnosti byl pozorovan narist
sm&ivosti. Optické vlastnosti byly studovany pomoci UV-VIS spektroskopie. Pomoci této
metody bylo zji&téno, Ze pripravené vrstvy vykazuji anomalni absorpci kolem 575 nm,
pii¢emz intenzita absorpéniho piku roste s mnozstvim Cu nanoklastri ve vzorcich. Na rozdil
od intenzity absorpéniho piku, jeho Sitka se ukézal a byt nezavisla na mnozstvi Cu nanoklastri
v nanokompozitnich vrstvach.
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