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Slovni vyjadfeni vcdouciho:

Pfedlozena bakalafska prace je venovana studiu dilatacnich charakteristik feromagneticke
tvarove pamet'ove slitiny Niss.eMnjT.jGaigj v teplotni oblasti 340 az 600 K. Pfed vlastnim
stanovenim teplotni zavislosti relativniho prodlouzeni byla provedena kalibrace dilatometru.
Z teplotni zavislosti relativniho prodlouzeni byl stanoven koeficient teplotni delkove roztaznosti
(CTE). Teplotni zavislost CTE slouzila k urceni fazovych pfechodu ve studovane slitine. Ke
zjisteni teploty magnetickeho pfechodu byla take provedena magneticka mefeni. Studovany
material byl odebran z £asti ingotu s usmernenou kolumnarni strukturou.

Bakalafska prace je Clenena do 5 kapitol. V prvni kapitole je proveden rozbor
nejdulezitejsich soucasnych literarnich poznatku o slitinach s tvarovou pameti. Zvlastni kapitola je
venovana slitinam na bazi Ni-Mn-Ga a dilatometrii. Teziste pfedkladane bakalafske prace spociva
v dalsich tfech kapitolach, kde jsou popsany experimentalni metody, postup mefeni, vysledky
mefeni a diskuze. Analyza teplotnich zavislosti relativniho prodlouzeni, CTE a magnetickych
mefeni byla zamefena na dve dulezite teplotni oblasti a to na oblast existence martenzitu a na
pfechodovou oblast martenzit<-»austenit. Zjisteni anomalniho chovani teplotni zavislosti CTE
v martenziticke teplotni oblasti je novym a v literature nediskutovanym vysledkem. Teplotni
oblast existence martenzitu byla dale rozdelena na oblast existence feromagnetickeho a
paramagnetickeho martenzitu. Dilatacni a magneticka mefeni ziskana v teto teplotni oblasti vedla
ke stejnym zaverum. V pfechodove teplotni oblasti byly na teplotni zavislosti CTE nalezeny dva
piky, ktere odpovidaji dvema pfechodovym jevum. Velka intenzita techto piku je podle autora
bakalafske prace dusledek usmernene struktury ve studovane slitine.

Vysledky, ktere autor bakalafske prace dosahl jsou nove a puvodni. Zvlaste ocenuji u p.
Frosta jeho hluboky zajem o danou problematiku a jeho poctive usili seznamit se se soucasnym
stavem problemu, co^: v dusledku zv^silo vedeckou hodnotu diskuze a cele prace. Uvedene
vysledky a jejich interpretace budou publikovany.
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