ABSTRAKT

Struska a popilek studované v této diplomové praci predstavuji odpady vznikajici béhem
metalurgickych procest pfi zpracovavani lateritickych Ni-rud pochazejicich z lozisek v oblasti
Niquelandie a Barro Alto v Brazilii. Strusky jsou ukladany na haldy a popilky na odkalisté, kde jsou
vystaveny atmosférickym vliviim. Takto ulozené odpady mohou uvolnovat do prostiedi vyznamna
mnozstvi potencialng toxickych prvki. Tato prace studuje stabilitu strusky a popilku pomoci pH-

statického louziciho experimentu.

Popilek z ¢isténi spalin pii kalcinaci rudy je nabohacen Ni (25 g/kg), Co (489 mg/kg) a Zn
(462 mg/kg). Struska naopak vykazuje vyssi koncentrace Cr (7580 mg/kg). Zatimco struska je
z mineralogického hlediska sloZena zejména z pyroxenu, olivinu a skla, popilek se jevil jako material
mineralogicky slozit&jsi; byl identifikovan vrstevnaty silikat odpovidajici ¢aste¢né dehydratovanému
lizarditu, olivin, pyroxen, spinel, hmota SiO,, sklo a ¢astice bohaté uhlikem. Nejvyssi obsahy
uvolnénych prvki byly pozorovany v kyselych podminkach. Pti pH 3 byly zjistény u popilku
nasledujici vyluhovatelnosti kontaminantii: az 5,42 g/kg Ni, 112 mg/kg Co a 4,3 mg/kg Zn. V piipadé
strusky se uvolnilo podstatné méné Ni (47,9 mg/kg), ale v porovnani s popilkem podstatné vice Cr (az
25,6 mg/kg). Smérem do alkalickych podminek vyluhovatelnost stopovych prvka vyrazné klesa.
Zaroven byly na zaklad¢ fyzikalné-chemickych podminek vyluha vypocteny teoretické formy
rozpusténych prvkil a saturacni indexy vybranych fazi pomoci programu PHREEQC-2. Popilek
prekracoval v piipadé Ni vice nez stonasobné limit pro nebezpecny odpad a je nutné se zaméfit na jeho
bezpecné ukladani, zatimco struska se jevila jako pomérné stabilni material vyuzitelny naptiklad ve

stavebnictvi.



